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Od autorów

 Elastomery należą do materiałów konstrukcyjnych charakteryzujących się bardzo 
szerokim spektrum zastosowań praktycznych. Do najważniejszych produktów komercyj-
nych należą opony samochodowe, taśmy przenośnikowe, obuwie czy odzież sportowa. 
Niezwykle ważne jest zrozumienie aspektów związanych z korelacją struktury chemicznej 
z właściwościami otrzymywanych materiałów elastomerowych. Odpowiedni dobór kom-
ponentów i warunków wytwarzania ma największy wpływ na cechy produktów końco-
wych, dlatego też niniejszy skrypt zawiera szczegółowe omówienie tych zagadnień. Opi-
sując zarówno poszczególne surowce, jak i warunki procesów przetwórczych, skupiono się 
na ich wpływie na wybrane właściwości wyrobów finalnych. 
 Niniejszy skrypt został przygotowany z myślą o studentach kilku kierunków studiów, 
takich jak: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, chemia budowlana i chemia. 
Stanowi on uzupełnienie wykładów z zakresu chemii i technologii polimerów, inżynierii 
elastomerów oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy.
 Pierwsza część skryptu zawiera omówienie podstawowych grup elastomerów, kom-
ponentów do ich wytwarzania, metod wytwarzania, a także omówienie badań istotnych 
właściwości z aplikacyjnego punktu widzenia. Ponadto scharakteryzowano wybraną apa-
raturę badawczą, stosowaną w badaniach elastomerów. Druga część skryptu zawiera pro-
pozycję zajęć laboratoryjnych, jakie można realizować w procesie dydaktycznym przed-
miotów związanych z chemią i technologią elastomerów.

 Autorzy chcieliby serdecznie podziękować Pani mgr inż. Paulinie Parchecie za pomoc 
edycyjną w początkowym etapie przygotowywania skryptu oraz Paniom dr inż. Ewie Gło-
wińskiej, mgr inż. Paulinie Kosiorek i mgr inż. Patrycji Kopczyńskiej za udostępnienie wyni-
ków badań własnych związanych z elastomerami, które zostały wykorzystane w niektórych 
przykładach niniejszego skryptu.


